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EN 582

EN 657

EN 1274

EN 1395-1

EN 1395-2

EN 1395-3

EN 1395-4

EN 1395-5

EN 1395-6

EN 1395-7

EN 13507

EN 14616

EN 14665

EN 15311

EN 15339-2

EN 15340

EN 15520

EN 15648

EN ISO 2063

EN ISO 12690

EN ISO 13123

EN ISO 14918

EN ISO 14919

EN ISO 14920

Thermische Spritzen - Ermittlung der Haftzugfestigkeit

Thermische Spritzen - Begriffe, Einteilung

Thermisches Spritzen - Pulver - Zusammensetzung,
technische Lieferbedingungen

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 2: Flammspritzen
einschließlich HVOF

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 3: Lichtbogenspritzen

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 4: Plasmaspritzen

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 5: Plasmaspritzen in
Kammern

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 6: Handhabungssysteme

Thermisches Spritzen - Abnahmeprüfungen für Anlagen
zum thermischen Spritzen - Teil 7: Pulverfördersysteme

Thermisches Spritzen - Vorbehandlung von Oberflächen
metallischer Werkstücke und Bauteile für das thermische
Spritzen

Thermisches Spritzen - Empfehlungen für das thermische
Spritzen

Thermisches Spritzen - Thermisch gespritzte Schichten -
Symbolische Darstellung in Zeichnungen

Thermisches Spritzen - Bauteile mit thermisch gespritzten
Schichten - Technische Lieferbedingungen

Thermisches Spritzen - Sicherheitsanforderungen für
Einrichtungen für das thermische Spritzen - Teil 2:
Gaskontrolleinheiten

Thermisches Spritzen - Bestimmung des
Scherbeanspruchungswiderstandes bei thermisch
gespritzten Schichten

Thermisches Spritzen - Empfehlungen zum konstruktiven
Gestalten von Bauteilen mit thermisch gespritzten
Schichten

Thermisches Spritzen - Bauteilbezogene
Verfahrensprüfung

Thermisches Spritzen - Metallische und andere
anorganische Schichten - Zink, Aluminium und ihre
Legierungen (ISO 2063:2005)

Metallische und andere anorganische Überzüge - Aufsicht
für das thermische Spritzen - Aufgaben und
Verantwortung (ISO 12690:2010)

Metallische und andere anorganische Überzüge -
Prüfverfahren für Wärmedämmschichten unter
Temperaturwechselbeanspruchung bei gleichzeitigem
Temperaturgradienten (ISO 13123:2011)

Thermisches Spritzen - Prüfung von thermischen Spritzen
(ISO 14918:1998)

Thermisches Spritzen - Drähte, Stäbe und Schnüre zum
Flammspritzen und Lichtbogenspritzen - Einteilung -
Technische Lieferbedingungen (ISO 14919:2001)

Thermisches Spritzen - Spritzen und Einschmelzen
thermisch gespritzter Schichten von selbstfließenden
Legierungen (ISO 14920:1999)

Normen des CEN/TC 240
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NummerBezeichnung

WI-/Proj.-Nr.

Titel Akt. Bearb.-

Stufe /

Ausgabe

Bearbeiter

1993-10-15

2005-03-16

2004-11-03

2007-01-31

2007-01-31

2007-01-31

2007-01-31

2007-01-31

2007-01-31

2007-01-31

2010-02-24

2004-11-03

2004-11-03

2007-03-28

2007-03-14

2007-03-14

2007-08-29

2009-01-14

2005-03-01

2010-12-15

2011-12-15

1998-10-01

2001-08-15

1999-02-01
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00240046
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118051956

55499635

55516242

55516249

55516256

55605462

55610906

55600805

55610910

EN ISO 14921

EN ISO 14922-1

EN ISO 14922-2

EN ISO 14922-3

EN ISO 14922-4

EN ISO 14923

EN ISO 14924

EN ISO 17834

EN ISO 17836

Thermisches Spritzen - Vorgehen für das Anwenden
thermischer Spritzschichten für Bauteile im Maschinenbau
(ISO 14921:2010)

Thermisches Spritzen - Qualitätsanforderungen an
thermisch gespritzte Bauteile - Teil 1: Richtlinien zur
Auswahl und Verwendung (ISO 14922-1:1999)

Thermisches Spritzen - Qualitätsanforderungen an
thermisch gespritzte Bauteile - Teil 2: Umfassende
Qualitätsanforderungen (ISO 14922-2:1999)

Thermisches Spritzen - Qualitätsanforderungen an
thermisch gespritzte Bauteile - Teil 3: Standard-
Qualitätsanforderungen (ISO 14922-3:1999)

Thermisches Spritzen - Qualitätsanforderungen an
thermisch gespritzte Bauteile - Teil 4: Elementar-
Qualitätsanforderungen (ISO 14922-4:1999)

Thermisches Spritzen - Merkmale und Prüfung von
thermisch gespritzten Schichten (ISO 14923:2003)

Thermisches Spritzen - Nachbehandeln und
Nachbearbeiten von thermisch gespritzten Schichten (ISO
14924:2005)

Thermisches Spritzen - Beschichtungen zum Schutz
gegen Korrosion und Oxidation bei erhöhten
Temperaturen (ISO 17834: 2003)

Thermisches Spritzen - Bestimmung der Auftragsrate
beim thermischen Spritzen (ISO 17836:2004)

Normen des CEN/TC 240
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Bearbeiter

2010-12-15

1999-06-15

1999-06-15

1999-06-15

1999-06-15

2003-07-01

2005-08-15

2003-12-01

2004-11-01


